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Ceramicas almoadas do Castelo de Silves

Rosa VARELA GOMES

Resumo: Uma

rigorosa permitiv-nos detedtar importante sucessio  estratigrifica, do perfodo mugulmano, no

Casmhde&lvahmwmmhamsmmmMMMmmwwﬂkmD
que induem uma rica colecgio de pegas esmaltadas, de cor branca/azul, verde e castanha, vidradas, e exemplares de pastas bem depuradas, de cor

bege, e de barro vermelho.

1. Introdugdo

A actual cidade de Silves, a velha elb do Gharb
mugulmano, foi erguida numa elevagio do Barrocal algarvio
(fig. 1), sobre a margem direita do rio Arade, dominando
uma fértil planicie e encontrando-se protegida pelos montes
circundantes. A sua situagio apresenta aspectos,
estratégicos e defensivos, comuns a outras cidades,
nomeadamente as de mais antiga fur.dagdoislamica, dazona
do Rif (Cressier, 1983, 43).

O castelo, edificado no ponto mais elevado do cerro e
56m acima do nivel das 4guas do mar, domina todo o tecido
urbano dacidade quesedesenvolve, asul ea poente, emruas
fngremes e irregulares, algumas ainda com referéncias
medievais, até ao rio (fig. 2).

A zona escolhida para iniciarmos as escavagdes
arqueoldgicas, na alcigova de Silves, fica situada numa 4rea
do seu lado nascente, frente a um dos torredes da muralha
(fig. 3). As coordenadas geodésicas, aproximadas, de um
ponto central do local sdo: 3701115" de latitude norte e
802610" de longitude oeste de Greenwich, segundo a Carta
Corogréfica de Portugal (Silves, folha 49-D, na escala 1/
50.000, Instituto GeograficoeCadastral, 1964). Actualmente,
depois de quatro campanhas de escavagdes que totalizam
trés meses e meio de trabalhos de campo, identificimos uma
importante sucessdo estratigrdfica, mugulmana, que
integrava muros e pavimentos, sobrepostos ou
reaproveitados, mais parecendo um tell. Nos sete diferentes
niveis assinalados, recolhemos cerca de quinze mil
fragmentos de cerdmica que se distribuiam de modo
irregular. O estudo deste material fez-nos reconhecer, em
termos funcionais, 929 pegas que incluem dezassete formas,
com variantes tanto estruturais (fig. 4) como na temética
decorativa, empregues entre o século VIII, quando se inicia
a ocupagdo mugulmana do local, e 1248, data da conquista

definitiva da cidade por D. Paio Peres Correia.
Na camada mais antiga, que atribuimos ao século VIII

e para a qual ja possuimos uma datagio absoluta, por 14C,
quenosindica como limiteinferior o ano de 670 nao podendo
ser posterior a 890, coexistem, os primeiros materiais
mugulmanos com pegas pertencentes ao fundo cultural
tardo-romano ou visigético-bizantino. Nas camadas

seguintes, certas pegas deixam de ser utilizadas mantendo-
se outras, embora com alteragdes tanto formais, como no
tratamento dado as superficies, e, especialmente, na

tematica decorativa empregue (fig. 5). Mas, serd durante o
perfodo almordvida que se amplia a diversificagdo
morfolégica, culminando com a riqueza formal e decorativa
das pegas almoadas. Estas, pertencem 2 {iltima ocupago
mugulmana da alcéqova, e a uma maior 4rea escavada, que
integra um espago habitacional constituido, por ora, por
uma sala de entrada, cozinha e instalagBes sanitérias,
pavimentadas porlajeados ou por terrabatida com areia e cal
(fig. 6).A casa foi construida tendo em vista manter certo
distanciamentodo pano de muralha, queali cercaaalcigova,
encontrando-se, também, préxima do aljibe. Esta edificagio
écontemporanea dos principais dispositivos defensivos que
ainda se conservam em Silves, nomeadamente das muralhas
daalcigova eda medina, assim como das suas portas e torres
albarrds. Na entrada da habitagdo, sobre um dos
pavimentos, exumdmos um esqueleto humano, com um
virote de besta entre as costelas da regido lombar esquerda,
jazendo insepulto sob um nivel de derrubes e de terras
queimadas que, do mesmo modo, cobriam as ceramicas ali
recolhidas. Este incéndio destruiu parte da casa assim como
fez estalar, em alguns casos, o esmalte que cobria as
superficies das pegas em ceramica e, ainda, deteriorou duas
moedas ali recolhidas; uma mealha de D. Sancho I (1185-
1211) e um dirham, almoada, cunhado em Cérdova entre
1146 e 1236 (fig. 7).
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Fig 2 - Fotografia aérea, da ddade de Silves, vendo-se as muralhas da alciqova, a medina e o rio Arade.
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Fig. 4 - Paantagens cumulativas da morfologia
cerdmica de cada camada
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Fig. 3 - Planta da alcicova de Silves.
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Fig. 5 - As formas cerimicas mais abundantes nas diferentes camadas.
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Fig. 6 - Axonometria de um sector da habitagio almoada (desenho de Rui Cunha).
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Fig. 7 - Moedas encontradas na casa almoada.



As grandes 4reas queimadas, os derrubes das
estruturas, os numerosos virotes de besta que detectdmos,
assim como a disposi¢do de muitas das pecas tanto em
ceramica, como em 0sso0 e vidro, mostram ndo s6 um
abandono imediato e precipitado do local como a sua
destruigdo, sob os desmoronamentos, durante a conquista
cristd da alcégova.

As ceramicas descobertas distribuem-se de modo
desigual nos diferentes compartimentos da habitagdo.
Assim, existia uma maior concentragdo na sala de entrada,
onde se faziam notar os fragmentos de, pelo menos, duas
talhas, estampilhadas, dois queimadores, de esséncias e
perfumes sélidos, e de bonitas tagas esmaltadas. No
compartimento anexo, que julgamos ser a cozinha, eram
abundantes as ceramicas comuns; tanto as pegas fabricadas
com pastas claras como as de pastas vermelhas e castanhas,
que também estavam espalhadas um pouco portoda a parte,
mas em menor nimero.

2. As formas, as pastas e as decoragdes (fig. 8).
As ceramicas exumadas oferecem as superficies
esmaltadas, vidradas ou da cor da pasta, tendo, em qualquer

dos casos, decoragBes diversificadas. Totalizam 11385
fragmentos.
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2.1. Recolhemos tagas, de pé alto e em anel, tampas,
jarras, talhas, lucernas, lamparinas, potes e queimadores,
com as superficies esmaltadas. Estas pegas foram fabricadas
com pastas de cor branca, em tons de bege, rosado, amarelo
claro, cor-de-laranja, vermelho acastanhado e acinzentado
(2.5YR8/2; 10YR8/2; 10YR8/3; 10YR8/4; 7.5YR8/4;
7.5YR8/6; 7.5YR7/4; 5YR7/3; 5YR8/4; 5YR8/3; 5YR8/2;
2.5YR6/4; 2.5YR6/6; 2.5YR6/8; 10R6/6; 5Y8/3; 2.5YR5/8;
5YR7/6; 5YR6/6; 10R5/4; 10YR7/1; 10YR7/2) (1), bem
depuradas, sendo os elementos ndo plasticos pouco
perceptiveis. S0 excepgdo as pegas de grandes dimensdes
onde predominam elementos de grdo médio a grosso.

As tagas apresentam forma hemisférica, carenada, ou
com carenaacusada (fig. 9);as com forma hemisférica, témas
superficies esmaltadas a branco, uma delas mostra
decoragdo com azul de cobalto e outra dourada. A primeira
oferece um motivo floral, com oito pétalas (fig. 10), e a
segunda mostra, na superficie interior, temas florais que
intercalam com epigraficos, reconhecendo-se um bolbo,
entreaberto, de 16tus e restos de uma inscrigdo em caracteres
ctificos. Linhas horizontais, no mesmo tom dourado, foram
pintadas sobre o bordo e na superficie exterior estdo
representados, também, motivos fitomdrficos de formas
abertas e tragado gestual.

PASTAS CLARAS COM E.N.P.
FINISSIMOS E SUP. ESMALTADAS
DE CORES VARIAS

PASTAS COR-DE-LARANJA, ROSADAS
E VERMELHAS,COM E.N.P. MEDIOS
A FINOS. SUP. VIDRADAS

PASTAS CLARAS, COM E.N.P.
MEDIOS A FINISSIMOS

PASTAS COR-DE-LARANJA, VERMELHAS
E CASTANHAS, COM E.N.P. FINOS
A GROSSO0S

TAGAS - 50,9%

JARRAS - 13,9%

JARROS - 10,9%

ALGUIDARES - 9,8%

PANELAS - 3%

TALHAS - 3%

LUCERNAS/LAMPARINAS - 2,8%

POTES - 2,5%

BULES - 1,3%

ANFORAS - 0,6%

GARRAFAS --0,7%

CANTAROS - 0,3%

QUEIMADORES - 0,3%

Fig. 8 - As pastas e as formas das cerdmicas almoadas.
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A decoragdo dastagascarenadas, oucom ligeira carena,
pode ser conseguida, apenas, pela variagio cromitica entre
a superficie interior e a exterior, com bonito efeito plastico,
através de decoragdo incisa, na superficie exterior, formando
canelado ou motivos de caricter fitomérfico, muito
estilizados em forma de palmetas (fig. 11), e, ainda, a partir
de dedadas sucessivas dispostas, em série, sobre o bordo
formando ondulado (fig. 12). Predominam os tons de verde,
amarelo e o branco.

Nas tagas de carena acusada (fig. 13), a superficie
interior é sempre de cor verde variando, somente, o tom da
exterior entre verde claro e verde claro amarelado. Estas
pesas apenas apresentam decoragdo na superficie interior,
formada por duas linhas incisas que delimitam, no fundo,
uma cartela circular depois decorada, por estampilhagem,
com motivos geométricos, fitomérficos e, também, por séries
de motivos impressos a pente (fig. 14).

Tampas de forma hemisférica achatada (fig. 15), fecho
hermético e pega troncocénica, poderiam ter sido utilizadas,
dadas as suas dimens3es, os tons das superficies e os temas
decorativos empregues, para cobrir algumas das tacas
carenadas (fig. 16).

As jarras mostram bordo alto, ligeiramente
introvertido, com l4bio de secgdo semicircular ou biselado.
Duas asas opostas, ligando o bordo ao corpo destas pegas,
podem oferecer perfil sub-oval e um botdo, na parte
superior, representar cabegas de equideos (fig. 17). Uma das
pegas zoomérficas exibe, mesmo, orelhas e crina, bem
modeladas, assim como um cabegio; numa segunda
reconhecem-se os olhos e as crinas do animal, encontrando-
se marcadas através de pequenas incisdes. As superficies
podem ser mondécromas ou oferecerem variagdo cromatica.
Somente um dos exemplares tem a superficie exterior
decorada com linhas incisas, paralelas e horizontais,
formando canelado.

As talhas (fig. 18), apresentam a superficie interior com
aguada, de cores claras, e a exterior esmaltada em gradagdes
de cor verde. Sdo decoradas pela impressdo de grandes
matrizes, normalmente de forma rectangular, que podem
intercalar com pequenas bandas ou frisos de estampilhas
menores.

As grandes estampilhas, como as que a seguir
descrevemos, representam motivos antropomér- ficos,
fitomérficos, arquitecténicos, leteriformes e geométricos.

Uma mdo direcita aberta, “mdo de Fitima”, com os
dedos estendidos, rodeada por motivos fitomérficos (fig. 19)
¢é o 1nico tema antropomérfico conhecido. Também muito
raras sdo as estampilhas com figuras zoomérficas como um
quadripede, possivelmente um onagro, com a cabega
voltada para trds, boca aberta, e orclhas bem marcadas.
Oferece corpo curto, assente sobre pernas bem modeladas,
¢ em movimento, que terminam em cascos
convenientemente pormeno- rizados. Mostra uma pequena
cauda, a pata dianteira encontra-se levantada, e estd, como
que em pose, rodeado por motivos florais (fig. 20).

Conhecem-se estampilhas com motivos fitomérficos
que, em alguns casos, integram outros cpigrificos e
oferecem aspectos complexos, podendo também intercalar
com temas cpigraficos contendo palavras ou frases. As
palmetas sdo outros dos temas decorativos destas
estampilhas.

Encontrdmos matrizes de cardcter arquitecténico,
como as que representam arcos polilobulados ou
ultrapassados, preenchidos, no interior, por motivos

fitomérficos e aos quais foram, por vezes, associadas teorias
de linhas verticais, com altura superior & da prépria
estampilha, de modo a sugerirem arcarias (fig. 21).

Por fim, detectaram-se motivos geométricos, como os
losangos e os meandros.

As pequenas faixas estampilhadas, queintercalam com
negativos destas grandes matrizes, sdo, todas elas, de
caricter geométrico e formam triangulos, losangos com um
ponto central, ou ainda motivos espinhados. Estas podem
estar associadas a linhas incisas, horizontais, rectas ou
onduladas (figs. 22, 23).

As talhas seriam cobertas por tampas, com bordo
ligeiramente extrovertido e libio plano. As superficies
destas pegas apresentam cor mais clara quea da pasta, tendo
a base rugosa. Apenas parte da superficie externa oferece
esmalte, de cor verde, sobre canelado continuo ou
intercalado com faixas cstampilhadas. As matrizes
utilizadas apresentam pequenos motivos fitomérficos.

Exumdmos lucernas e lamparinas com as superficies
esmaltadas de cor branca ou verde. Uma lucerna tem corpo
circular, pequeno bico sub-rectangular, e, ao centro, um
elemento para suspensdo (fig. 24). As lamparinas mostram
base circular, em bolacha, pé alto e depésito com um ou dois
bicos. Uma asa, de perfil vertical ou obliquo, colocada do
lado oposto ao bico liga o corpo a base.

Possuimos, de igual modo, pequenos potes que
apresentam corpo ovéide, com ligeira carena a meia altura,
bordo introvertido, libio plano, onde assentaria a tampa. O
pééem anel. Uma desta pegas oferece, na superficie exterior,
restos de uma pega assim como duas linhas, de cor dourada,
uma junto ao bordo e outra na scparagio entre a parede e 0

pé (fig. 25).

Pertencem a este mesmo grupo de ceramicas os
fragmentos de dois queimadores, com forma hexagonal, de
bordo alto e extrovertido, com a parte superior plana e labio
de perfil semicircular. Assentam numa base plana e as
superficies interiores mostram tom mais escuro que o da
pasta, ou esmalte de cor branca. Nas exteriores, e na parte
superior do bordo, oferecem esmalte de cor verde, e
apresentam decoragio estampilhada que intercala com
linhas incisas.

2.2. Descobrimos, também, grandes tagas e lamparinas
com as superficies vidradas de cor castanha (meladas). Estas
pesas, foram elaboradas com pastas cor-de-laranja, rosadas
evermelhas (2.5YR5/8;2.5YR6/6;5YR7/8;10R6/6;10R5/6;
10R5/8; 2.5YR5/6; 2.5YR5/8), bem depuradas, contendo
elementos, n3o plésticos, de grao raédio a fino.

As tagas oferecem vidrado transparente, o corpo de
forma hemisférica, carenada ou com carena acusada.
Assentam, estes trés tipos, em pés, altos, em anel. Temos,
ainda, tagas com paredes um pouco obliquas, ou quase
verticais, e com fundos convexos. As tagas, hemisféricas e
carenadas, podem estar decoradas com linhas, escorridas e
irregulares, de cor castanha escura de 6xido de manganés.
Estas, estdo dispostas sobre o bordo e na superficie interior,
de uma maneira continua ou descontinua, pintadas em
paralelo, obliquamente, ou formando palmetas. Num dos
exemplares a decoragio, daquela mesma cor, foi elaborada
na superficie exterior, sendo constituida por conjuntos de
linhas, semicirculares, quase concéntricas (fig. 26-2). Em
certas pegas encontrdmos duas linhas incisas, junto ao fundo
da superficie interior. Noutras, de forma hemisférica, o
bordo, espessado exteriormente, oferece pequenas



impressdes intervaladas, que lhe conferem aspecto
ondulado (fig. 26-7). Algumas tagas, com fundos convexos,
tém decoragio plastica, como pequenos mamilos, na
superficie exterior (fig. 26-1). Outras mostram também, na
superficie exterior, decoragio formada por teorias de
corddes verticais, em relevo e paralelos entre si, que unem
um corddo horizontal disposto abaixo do bordo a outro,
paralelo aquele, que demarca a carena (fig. 27).

As lamparinas sio formalmente semelhantes aos
exemplares com as superficies esmaltadas.

2.3. Os fragmentos com pastas e superficies de cores
claras pertencem a tagas, jarras, alguidares e a bules. Estas
ceramicas, tém pastas de cor bege, rosada, amarela clara,
bege avermelhada e acinzentada (10YR7/4; 10YR8/3;
7.5YR7/4; 25YR6/6; 5YR7/1; 5YR8/4; 7.5YR8/4; 5YR7 /6;
10R6/6; 5Y8/2; 5Y7/6; 5YR6/4; 10YR7/2; 5YR7/2), bem
depuradas, contendo elementos, ndo plésticos, que variam
entre o grdo médio eo finissimo. Incluimos neste grupo, que
totaliza 24,4% dos fragmentos recolhidos nesta camada, os
decorados com linhas pintadas, de cor castanha escura a
negra, cerca de 3,5%, cor-de-laranja a vermelha, cerca de
1,4%, e os que mostram engobe de cor negra, numa das

superficies onde foram abertos motivos esgrafitados (0,1%).

As tagas mostram forma aberta, ou hemisférica, com
fundo plano ou achatado. As superficies tém tom mais claro
que o da pasta podendo apresentar decoragio, cor-de-
laranja, sobre o bordo. Um destes exemplares, do qual s6
possuimos um fragmento, oferece, nas superficies, aguada
de cor bege, quase branca, e decoragdo, pintada, cor-de-
laranja. Na superficie interior o motivo representado é
composto por bandas irregulares, dispostas em circulo,
pintadas com tintas planas que intercalam com outras
ponteadas. Na superficie exterior, que é a base da taga,
cruzam-se cartelas, com linhas onduladas, acompanhadas
por linhas ponteadas irregulares (fig. 28).

As jarras tém corpo globular e bordos altos, oferecem
duas ou quatro asas opostas, pé em anel, e as superficies no
mesmo tom da pasta ou de tom mais claro. A superficie
exterior pode conter decoragdo incisa formada por linhas
horizontais, no corpo e nas asas das pecas (fig. 29); duas
linhas horizontais e paralelas, que delimitam um motivo
constituido por vérias outras obliquas, dispostas em série;
uma cartela constituida por cinco linhas incisas (trés num
lado e duas no outro) decorada com pequenas flores,
estampilhadas, de doze pétalas; trés pequenas caneluras nas
asas, executadas por incisdo profunda, mostrando, na parte
superior, dois elementos plésticos de forma tridngular. Esta
mesma peca tem, na ligagdo entre o bordo e o colo, um
estreito corddo, em relevo, decorado com incisdes que
delimitam pequenos tridngulos isésceles (fig. 30). Ainda sdo
pertencentes a jarras dois fragmentos que apresentam, na
superficie exterior, engobe negro sobre o qual foi aberta
decoragdo esgrafitada. Esta, foi executada, com uma ponta
fina eagugada, mostrando num dos fragmentos um motivo
arqueado ladeado por outros de cunho fitomérficos e
geométricos, e no outro por um tema epigréifico, em
caracteres ciificos, rodeado por elementos vegetalistas.

Os alguidares apresentam formas grandes a abertas,
com as paredes obliquas e os bordos extrovertidos, podendo
ser demarcados exteriormente. As superficies exteriores sdo
damesma cor da pastaeasinteriores ou mostram aguada, de
cor branca, ou foram muito bem brunidas (fig. 31).
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Os bules tém corpo de forma ovéide, bordos verticais
um pouco extrovertidos e com labio de secgdo semicircular,
assentam num pé alto, com base plana, e oferecem um
pequeno rebordo para encaixe. O pé pode ser, também, baixo
eemanel. Sobo bordo sobressai o pequeno gargaloe, nolado
oposto, uma asa de perfil semicircular e secgdo circular. As
superficies apresentam a mesma cor da pasta ou aguada de
cor quase branca. As superficies exteriores oferecem
decoragdo canelada, formada por linhas modeladas,
horizontais e paralelas, dispostas em série.

24. As ceramicas fabricadas com pastas vermelhas,
castanhas e cinzentas (10R5/8; 10R4/8; 5YR6/4; 10R4/1;
10R5/1), que permitiram uma atribuigdo formal, pertencem
a tagas, alguidares, panelas, bules, anforas, e a cantaros.
Constituem 67% dos fragmentos recolhidos, e as pastas

contém elementos nao plasticos que variam entre o grio fino
e o grosso. Pertencem, também, a este grupo as ceramicas
decoradas numa das superficies, com linhas pintadas de cor
branca, cerca de 4,7%, assim como as pegas que tém uma das
superficies brunidas, cerca de 4%, e as que oferecem brilho
metélico numa das superficies (0,5%).

As tagas apresentam formas abertas e assentam em
fundos convexos sem pé. A superficie interior tem a mesma
cor da pasta e a exterior pode mostrar canelado com
manchas, possivelmente digitadas, de cor branca.

Os alguidares assemelham-se, formalmente, aos
exemplares fabricados com pastas claras. As superficies
exteriores sdo da mesma cor da pasta e as interiores
encontram-se bem brunidas, sobre uma aguada de cor
alaranjada.

As panelas apresentam corpo globular, fundo convexo
eduas asas opostas, ligando o bordo ao corpo. As superficies
internas sdo da mesma cor da pasta e as externas oferecem
decoragdo, incisa, constituida por linhas horizontais, na
ligagdo entre o bojo e 0 colo da pega, e, ameio do corpo, uma
banda canelada. Sobre o colo notam-se, também, linhas
pintadas, com bateria de pincéis, de cor branca.

Os bules tém corpo ovéide, fundo plano ou
ligeiramente convexo e bordos de forma variada. Mostram,
a baixo do bordo, um pequeno gargalo cilindrico e, do lado
oposto, uma asa de perfil semicircular e secg3o oval. As
superficies foi dada aguada, de cor castanha escura a negra,
sobre a qual se pintaram a branco, decoragdes varidveis.
Numa das pegas observam-se trés linhas sobre o bordo e
outras trés no bojo, dispostas na horizontal e em paralelo,
vendo-se, ainda, sobre o corpo conjuntos de pequenos
tragos, executados com bateria de pincéis (fig. 32). Um outro
bule exibe linhas sobre o bordo, no colo e no corpo, assim
como pequenos tragos, dispostos obliquamente, pintados,
com bateria de pincéis, sobre a parte superior do corpo. Um
terceiro exemplar mostra, na superficie exterior, decoragdo
canelada e sobre a asa duas linhas, horizontais, pintadas de
cor branca.

As anforas apresentam forma ovéide e fundos que
podem ter um pequeno oOnfalo ou perfil quase sub-
triangular. As superficies sio da mesma cor da pasta, com
algumas manchas de cor acinzentada, oferecendo a exterior,
aguada de cor quase branca. Esta, estd decorada por
canelado constituido por linhas, relevadas, horizontais.

Os cantaros tém corpo ovéide alongado, base plana, e
bordo alto com lébio de perfil semicircular, demarcado por
uma linha incisa. Duas asas, opostas, ligam o bordo ao corpo
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da pega. As superficies foi dada aguada de cor negra, com
brilho, sendo a exterior decorada com linhas pintadas, de cor
branca, dispostas na horizontal.

3. Integragdo cultural

O polimorfismo, a abundéncia e a riqueza decorativa
das ceramicas almoadas de Silves, recuperando diversas
tradigdes técnicas e decorativas, onde se cruzam diferentes
influéncias orientais, com as norte-africanas e, até, as
peninsulares, estd bem patente neste periodo da vida da sua
alcicova que deve, ainda, reflectir, o florescimento,
econémico e cultural, do império de Abu Isuf Yacub,
denominado al-Mansur (1184-1199), e do periodo
imediatamente anterior a conquista crista da cidade.

Algumas das formas agora apresentadas foram muito
disseminadas no Norte de Africa e no Sul da Peninsula,
durante o periodo almoada, ¢ hdo-de ser fabricadas, com
poucas alteragdes, em ambas as orlas, desta drea do
Mediterraneo. Neste caso cncontra-se uma das tagas
hemisféricas, esmaltada a branco, com motivos, pintados, de
cor azul de cobalto. Esta pega, bastante rara, encontra
paralelos nos niveis almoadas de Belyounech e, também,
numa tampa de fecho hermético, decorada com motivos
daquela cor, recolhida no pogo de San Nicolas de Muircia;
ambas datadas no século XIII (Cardenal, 1980, 239; Palazon,
1986, 202, fig. 428). O uso desta cor na pintura da loiga,
anterior as produgdes valencianas, deve ter tido pouca
divulgagio, possivelmente, face a outras técnicas deorativas
bem mais conhecidas ¢ de grande efeito pldstico, como a
corda seca e o reflexo metilico.

Do mesmo modo cncontramos, tanto no Norte de
Africa como no Sul da Peninsula, as tagas com carena
acusada, semelhantes aos exemplares de Silves mas sem
estampilhas, em Alcdcer Ceguer, Belyounech e em Valencia,
na Rua Tossal de Sant Esteve (Redman, 1980, 254, fig. 2B;
Cardenal, 1980, 228; Myers e Blackman, 1986, 58, fig. 2;
Bazzana, 1983, 76, fig. 16, n® 1372). A decoragio com
estampilhas, inseridas em cartelas circulares, encontra
paralelos em trés pegas, provenicntes de Santa Fe de Oliva
(Valencia), mostrando, duas delas, na superficie interior,
pequenas flores, impressas, similares aos motivos
representados nas tagas do Castelo de Silves (Bazzana, 1986,
213, fig. 8, 1 e 2). A mesma tematica detecta-se, de igual
modo, em tagas exumadas na Praga Cardenal Belluga, em
Lorca. Estas ceramicas foram classificadas como
pertencendo aos séculos XII-XIIL.

Existem, em Silves, pegas que, pela temitica
decorativa, podem encontrar protétipos no Oriente.
Pertenceriam a este grupo as jarras apresentando pequenas
asas zoomérficas que devem fazer parte de um grupo de
vasilhas bastante raro. Os tnicos paralelos, completos, que
coligimos provém do Irdo, observando-se, na superficie
exterior de duas jarras esmaltadas a dourado e com
decoragdoem relevo, quatro asas querepresentam pequenos
ledes. Estas foram datadas nos séculos XII-XIII. Na
Peninsula, conhecemos dois exemplares que, pelas suas
dimensdes, podem pertencer a pegas deste tipo, uma delas,
foi recolhida na drea urbana de Lorca (Muircia), e representa
acabega deum cavalotendo sidodatada nos séculos XII-XIII;
a outra, com a mesma atribui¢do cronolégica e idéntica
temética, foi recolhida em Almeria (Grube, 1976, 206, 208,
figs, 149, 158; Palazon, 1986, 53, fig. 108; Duda, 1970, fig. 2f)

As talhas, com as superficies exteriores esmaltadas,

estio decoradas com diferentes faixas estampilhadas,

preenchendo os motivos, por vezes, parte ou a totalidadedo
bordo e do corpo.

O tema da “mo de Fatima” (A1 e A2) mais ou menos
estilizado, o unico de caricter antropomérfico, estd
normalmente ladeado por motivos fitomérficos e, deste
modo, podemos observé-lo num fragmento proveniente do
poso-cisterna, almoada, de Silves (Gomes e Gomes, 1986, fig.
10-1). Em Lorca, numa pega recolhida na Praga Cardenal
Belluga, encontra-se representado num fragmento de
ceramica, vidrado de cor verde, e sobre o bordo de vasilhas,
com engobe negro, ornadas com esgrafitos, datadas do
século XIII (Palazon, 1986, 15, 121, 297, 314, figs. 33, 259, 635,
663). Podemos, ainda, reconhecer impressdes deste tipo de
matriz, em espagos de recorte arquitect6nico, nas talhas do
Museu de Sevilha (Ferndndez e Porres, 1982, fig. 3,6 e 7), ou
do Museu de Toledo (Escudero, 1943, 148, fig. 17-4),
classificadas como mudéjares.

A representacdo de um pequeno quadnipede (Z1)
estampilhado, no fragmento da parede de uma talha, coma
cabeca voltada para trds, em posi¢do de marcha lenta e
ladeado porelementos fitomdrficos, encontra paralelos num
animal esgrafitado, sobre engobe negro, proveniente da
Alhambra de Granada. Foi datado, por Pavon Maldonado
(1967, 430, fig. 15), nos séculos XIII-XIV e mostra corpo baixo,
alongado, com pernas curtas, cabega igualmente torcida,
focinho comprido acompanhando o volume do tronco,
tendo sido interpretado, por aquele autor, como sendo um
lobo.

Um outro equideo, a que Rossellé-Bordoy (1978, 119,
fig. 65) chama burrinho, estd representado numa jarra
decorada com corda seca parcial, recolhida em Maiorca,
classificada como do periodo almorévida.

As mesmas caracteristicas anatémicas, da estampilha
de Silves edas anteriormentecitadas, assinalam-se, também,
num pequeno animal, em posi¢io de marcha, impresso
sobre um fragmento de talha, exumado em Miuircia, datado
do século XIII (Palazon, 1986, p. 311, fig 658).

Outros quadripedes, semelhantes, foram
representados, quer pintados quer estampilhados, em duas
jarras, com decoragdo esgrafitada ou pintada, que se
encontram no Museu de Ceuta e no fragmento de uma talha
de Maiorca (Maldonado, 1967, 431, fig. 16; Rossellé-Bordoy,
1978, 87). Estas figuragdes foram atribuidas a gazelas e, a0
contrério do pequeno animal de Silves, tém focinho curto,
orelhas bem maiores e, especialmente, corpo alongado que
assenta em pernas altas e elegantes. Como estes paralelos
nio nos permitiam identificar o animal representado na
estampilha de Silves, tentdmos descobrir, noutros
horizontes, figuras cuja estrutura fisica de algum modo se
lhe assemelhassem. O quadripede mais parecido que
coligimos € o onagro e encontra-se pintado sobre a nave do
grande 4trio de entrada do paldcio, omfada, de Amra na
Jordania; integrado numa cena de caga onde estes equideos
sio perseguidos por cdes (Amiet, 1986, 26). Dois animais
andlogos, representados entre motivos florais, foram, de
igual modo, pintados nas péginas de um manuscrito de

Maniéfi’ al-Hayawdn, por Abu Sa‘id’Ubayd Alla ibn
Bakhtisha, proveniente do Irdo, datado do século XIV, e,
actualmente, no Museu do Kuwait (Jenkins, 1983, 97).

O motivo fitomérfico, cuja matriz foi aplicada naasade

uma talha, encontra paralelos numa pega, do mesmo tipo,
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CARENADAS

COM REFLEXO METALICO

HEMISFERICAS

Fig. 9 - Tagas almoadas - Fig. 10 - Taga, esmaltada a branco, com rara decoragio a azul de cobalto.
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CASTELO DE SILVES

Fig, 11 - Decoragio indsa, em tagas, com motivos fitomarficos. - Fig, 12 - Taga, esmaltada, de cor verdeFig. 13 - Taca, com carena acusada,
decorada, no interior, com estampilhas fitomérficas. - Fig. 14 - Catalogo dos motivos, estampilhados e impressos a pente, quedecoram o
interior de algumas tacas de carena acusada. - Fig. 15 - Tampas com as superfides, esmaltadas, em tons de verde, amardlo e branco.

Fig. 16 - Decoragio indsa, em tampas, com motivos geométricos e fitomérficos.
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Q18/c2-1

Fg. 17 - Asas, de jarras, representando cabegas de equidecs. - Fig. 18 - Fragmento do bordo de uma grande talha, decorada com estampilhas
geométricas. - Fig, 19 - Parede de talha tendo ao centro uma banda, estampilhada, com a representagio da “méo de Fitima”. - Fg. 20 - Frag-

mentos de talhas com estampilhas zoomérficas, fitmérficas, epigrificas e geométricas. - Fg. 21 - Fragmento de talha com estampilhas arqui-
tectonicas que intercalam com outras de caracter geométrico e epigrafico.
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Fig. 22 - Estampilhas reconhecidas na decoragio de grandes talhas. - Fig. 23 - Estampilhas reconhecidas na decoragio de grandes talhas.
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Fig 24 - Lucerna com corpo dreular. - Fig. 25 - Pequeno pote, esmaltado a branco, decorado com linhas douradas. - Fig. 26 - Tacas,vidradas,
de cor castanha. - Fig. 27 - Tagas, vidradas, decoradas com corddes, em relevo, na superficie exterior.
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Qaze/c2-3

0 BCM
CASTELO DE SILVES

assc2

Fig 28 - Porgdo do fundo de uma taca pintada a cor-de-laranja. - Fig, 29 - Jarra com quatro asas, opostas duas a duasFig. 30 - Jarra de paredes
muito finas e com quatro asas,opostas duas a duas. - Fig. 31 - Bule, com pasta e superfides, de tom bege. - 32 - Bule, decorado com linhas,
pintadas, de cor branca.



proveniente d’Almeria e classificada do perfodo nazari
(Duda, 1970, est. 23c). Este, mostra, também, pequenas
flores, com oito pétalas, diferenciando-se, neste aspecto, da
procedente de Silves que tem, apenas seis pétalas.

A matriz (G2), de caricter fitomérfico, aplicada sobre
um fragmento de talha, esmaltado de cor verde, é similar a
outra que se encontra sobre uma pega, com as superficies da
cor da pasta, recolhida na Praga Cardenal Belluga, em Lorca
(Muircia), datada do século XIII (Palazon, 1986, 76, fig. 152).

As palmetas sdo dos motivos mais empregues na
estampilhagem de grandes vasilhas, podendo-se encontrar
bons paralelos em pegas exumadas em Almeria, onde foram
datadasdo periodo almoravida ealmoada, em Cieza, narea
urbana tanto de Lorca como de Muircia, classificadas no
século XIII, e, ainda, numa talha do Museu de Ceuta dada
como pertencente ao século XIV (Duda, 1970, fig. 5, ests 1, 4;
Palazon, 1986, 3, 41, 271, 310, figs. 4,79, 587, 657; Sotelo, 1980,
est. XLI). Em Belyounech uma destas palmetas foi impressa
num fragmento, que integra um friso arquitecténico,
classificado como sendo do século XII (Cardenal, 1980, 245,
est. VIII).

Omotivo arquitecténico, estampilhado oferecendo um
arco ultrapassado e preenchido por elemento fitomérfico, a
que foi associado linhas verticais incisas, € semelhante ao de
uma outra matriz representada numa talha, que se encontra
no Museu de Cérdova, embora ndo mostre, como o deSilves,
a flor no interior do arco. Esta pega foi classificada, por Jener
(1948-49, 225, fig. 89, n? 7417), como almoada. S3o muitas as
representacdes, estampilhadas, de arcos polilobulados,
associados a linhas incisas de modo a sugerirem arcarias, tal
como se observa no exemplar de Ceuta e nas talhas vidradas
doMuseudeCérdova;a primeiradatada, doséculo XIV, eas
outras, ja referidas, como sendo almoadas (Jener, 1948-49,
fig. 89, n?9192; Sotelo, 1980, est. XLI). Outra estampilha, do
Castelo de Silves, de tipo arquitecténico, assemelha-se a um
exemplar de Maiorca, também ligado a linhas incisas, onde
foi classificado, por Rossellé-Bordoy (1978, 91), como sendo
do periodo almor4vida- -almoada. Uma outra matriz, com
arcos polilobulados, usada numa talha de Silves, é similar &
proveniente da drea urbana de Lorca, datada do século XIII,
que oferece, apenas, cinco 16bulos e um motivo geométrico
no interior (Palazon, 1986, 126, fig. 270). Mas, é no Museude
Cérdova que encontrdmos a impressio de uma matriz,
aplicada sobre uma talha vidrada de cor castanha clara
(melada), tendo um arco com nove l6bulos e elementos
florais, ao centro e ladeando-a, atribuida, por Jener (194849,
fig, 89, n? 3149), 4 época almoada.

Podemos reconhecer arcos polilobulados, com um
nimero fmpar de divisdes, assemelhando-se ao
representado na estampilha de Silves, no mihrab da
Mesquita Maior de Almeria, datada, por Ewert (1971, 401,
fig. 10), como sendo de construgdo almoada. Da mesma
época, com a mesma estrutura, embora sé com cinco 16bulos,
sdo os arcos de mihrab da Mesquita de Mértola. Os arcos do
mihrab do mosteiro de Bou Jeloud, em Fez, fundado por Abu
Yusuf Ya’qub al-Mansur, também almoadas, oferecem onze
16bulos (Terrasse, 1964, 357, fig. 4), e permitem ndo sé datar
este tipo de estampilhas como rastrear a relagio entre a
iconografia arquitecténica e a utilizada na ceramica.

A estampilha representada numa das talhas de Silves,
com caracteres ciificos queintercalam com elementos florais,
tem paralelos formais, no tipo de letra e de flores usadas,
numa lédpide funerdria Mgabriya datada de 1221 (Jiménez,
1946, est. 10). Estes motivos, aplicados sobre as paredes de
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grandes talhas, dispostos em bandas, tal como nas nossas
ceramicas, encontram-se tanto em Almerfa, onde sdo
datados do periodo almoada ou nazari, como em pegas
congéneres do Museu de Cérdova (Duda, 1970, est. 5; Jener,
1948-49, fig. 87).

A utilizagdo de dois tipos de escrita diferentes, a
cursiva e a ciifica, regista-se numa das pegas, com as
superficies esmaltadas da cor da pasta, recolhida na Praga
Cardenal Belluga, de Lorca, e atribuida ao século XIII
(Palazon, 1986, fig. 149).

O motivo estampilhado, sobre o bordo de uma das
talhas, que mostra losangos, dispostos em série, é
semelhante a outra matriz aplicada, também, no bordo de
uma pega idéntica, mas com as superficies da mesma cor da
pasta, descoberta igualmente na Praga Cardenal Belluga, de
Lorca, datada do século XIII (Palazon, 1986, fig. 140).

As tagas, vidradas de cor castanha (melada) que
apresentam a superficie exterior decorada com corddes
verticais (em relevo, e mais ou menos separados, partindode
um corddo horizontal, disposto abaixo do bordo e unindo-se
a outro sobre a carena), assemelham-se, tanto pela forma
como pela temdtica decorativa, a pegas provenientes de
Almeria, com cronologia almoada e nazarf, ou de
Belyounech, classificadas como almoadas (Cardenal, 1980,
230, fig. 2c; Duda, 1970, est. 22a). Aquela mesma decoragio
foi aplicada numa tripode, de Valéncia, com as linhas
verticais muito unidas, sem atribuigdo cronolégica, e num
almofariz recolhido, numa rua de Maiorca (Bazzana, 1983,
40, fig. 7; Rossell6-Bordoy, 1978, 74, fig. 18), com ceramicas
cristds e mugulmanas, assim como em pegas exumadas nos
niveis islamicos, semcronologia, de St* Catalina de Sena.
Alids, neste mesmo local, Rossell6-Bordoy apenas data
algumas das pegas, abstendo-se de classificar outras.

Aslamparinascom base plana, péaltoebico triangular,
encontram paralelos em Almeria, onde sdo classificadas
como almordvidas e almoadas, sendo atribuidas, em
Belyounech, a este tiltimo periodo (Cardenal, 1989, fig. 10;
Duda, est. 11d; Rossellé-Bordoy, 1978, 54). Rossellé-Bordoy
ndo lhes confere cronologoa precisa, afirmando que a sua
produgdo se teria iniciado no periodo taifa, prolongando-se
a sua utilizagio, em Paterna e Manises, até ao século XIV. No
Castelo de Silves s6 exumdmos este tipo de pegas nesta
camada que é, como temos vindo a indicar, claramente

almoada.

A taga de pasta clara, oferecendo a superficie interior e
a exterior decorada com motivos pintados, diferentes, cor-
de-laranja, tem semeclhangas com uma pega de Nishapur.
Esta, mostra as superficies esmaltadas em tons de verde e
amarelo, foi datada do século IX, e poderia constituir um
possivel protétipo (Wilkinson, 1973, 8, 9).

A jarra, de pasta clara que apresenta quatro asas
opostas, é semclhante a outra, sem decoragdo incisa
formando canclado na superficie exterior, que possui um
filtro no interior, entre o gargalo e o corpo, exumada no
Carrer Zavella em Maiorca, ¢ datada como sendo almoada.
Formalmente similar, a referida jarra do Castelo de Silves, é
uma outra, proveniente da Praga Cardenal Belluga de Lorca,
que apesar de ter as cancluras na superficie exterior,
apresenta apenas duas asas ¢ foi datada do século XI1I (Pons,
1983, 77, fig. 70; Palazon, 1986, 101, fig. 211).

O fragmento de jarra que ofercce, na superficie
exterior, decoragdo efectuada pela estampilhagem de uma
pequena matriz, floral, encontra paralelos numa pega
completa, de Belyounech, datada como sendo almoada
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(Cardenal, 1980, 236, fig. 6d).

Os bules,em especial o primeiro exemplar referido, sdo
semelhantes a um proveniente da drea urbana de Miircia.
Este mostra corpo canclado, um pequeno gargalo abaixo do
bordo, falta-lhe a asa, tem base plana, e foi publicado por
Palazon (1986, 312, fig. 661), que ndo faz qualquer atribuigdo
cronolégica.

4. Algumas conclusdes

Os materiais exumados, de grande riqueza formal e
decorativa, tém a ver com o facto, relevante, de
investigarmos o interior de uma alcdgova, e a sua drea
palatina, tendo de estar de harmonia com o alto estatuto,
politico e social, de, pelos menos, parte da populagdo ali
instalada.

A contribuigdo oferccida pelas escavagdes na alcagova
deSilves além de uma sucessdo deestruturas,algumasainda
fragmentdrias, incluidas em niveis arqueoldgicos, onde as
ceramicas mostraram ser o melhor indicio de diferenciagdo
cronolégico-cultural, é, também, manifesta na significativa
colecgio de cerdmicas almoadas, dos séculos XII e XIII. Esta,
inclui muitos materiais decorados, com superficies
brunidas, pintadas, esmaltadas, vidradas, incisas, impressas
ou esgrafitadas. As grandes talhas profusamente
estampilhadas, os queimadores, as lamparinas de pé alto, as
tagas incisas e as de carena acusada, estampilhadas no
interior do fundo, surgem pela primeira vez reflectindo, de
facto, uma importante renovagio cultural e um grande
esplendor artistico. A iconografia utilizada nas decorages
das ceramicas sugere, porum lado, areabilitagio da temaética
geométrica, atribuida aos berberes, embora se fagam sentir
outras fortes influéncias magrebinas e, maioritariamente,
das produgdes comuns aos ziriadas. Incluir-se-iam neste
casoa aplicagdo generalizada, dos motivos estampilhados e
o gosto pela utilizagio da decoragdo leteriforme e
arquitecténica, que, intercalando com elementos de temética
fitomérfica e incluindo um ou outro animalista, se ligam a
profundas raizes orientais. Algumas destas estampilhas
aplicadas sobre o bojo de grandes talhas, podiam, mesmo,
assumir valor profildctico, como a “mao de Fitima”, oua “
drvora da vida”, protegendo ndo s6 a prdpria dgua ali
armazenada como os habitantes da casa onde aqueles
recipientes eram colocados. Os motivos fitomérficos,
confundindo-se com outros de tipo leteriforme em
caracteres cursivos ou cificos, recordam a sempre
omnipresenca divina ou, fazem alusdes a fé e 2 unidade em
Allah.

Asdiferentes campanhas deescavagdes arqueolbgicas,
na alcicova de Silves, tém sido subsidiadas pela Camara
Municipal de Silves, Instituto Portugués do Patriménio
Cultural, Fundagdo Calouste Gulbenkian e Regido de
Turismo do Algarve, Instituigdes a quem, aqui, cumpre
expressar, publicamente, os nossos agredecimentos.

Osdesenhos, que ilustram este trabalho, sdo da autoria
de Rosa Cabrita Reis, Leonel Moura, Silvia de Freitas, Ivone
Beirdo e Margarida Carmo.

(1)— Asreferéncias crométicas pertencem s “Munsell
Soil Color Charts” e, como tal, devem entender-se como
aproximadas.
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