Colloques Internationaux C.N.R.S.
N°® 584. — LA CERAMIQUE MEDIEVALE EN MEDITERRANEE
OCCIDENTALE.

Exemple d’application de I’analyse chimique a I’étude d’un lot
de céramiques médiévales

Daniel DUFOURNIER *

Résumé. Cette étude concerne la céramique découverte sur I’emplacement d'un four de potier médiéval.

Aprés avoir donné quelques précisions sur le choix des tessons que nous avons utilisés pour I'analyse (environ une
centaine) nous exposons les résultats obtenus sous la forme d’histogrammes et de graphes de corrélation (éléments majeurs
et mineurs).

Trois groupes de tessons Al, A2 et B sont mis en évidence. Si les groupes Al et A2 n’étaient pas discernables avant
I'analyse, le groupe B était déja caractérisé par un type de pite a dégraissant plus grossier.

Nous analysons ensuite les différences observées entre les compositions chimiques de ces trois groupes et nous en
déduisons que les vases des groupes Al et A2 ont trés vraisemblablement été fabriqués avec la méme matiére premiere
argileuse; cette matiére premiére serait légérement différente, bien que trés voisine, de celle qui a été utilisée pour la
fabrication des vases du groupe B. L’étude des résultats des analyses chimiques nous a permis d’exclure la possibilité d'un
traitement d'une matiére premiére argileuse qui expliquerait les différences observées entre les groupes Al et A2 d'une
part et le groupe B d’autre part.

Nous constatons enfin que les tessons prélevés sur le sol de la chambre de cuisson appartiennent tous a un méme

groupe (groupe Al) et que leur proportion de K.O est plus élevée que celle des autres tessons du groupe.
La derniére partie de I'exposé consiste dans la discussion de ces résultats et de leur signification.

Introduction.

Cette étude concerne la céramique médiévale re-
cueillie sur le site du four d’Argentan (Orne). Ce
site a déja fait 'objet d’'un certain nombre de pu-
blications et le but de cette communication, outre
celui d’apporter une nouvelle contribution a ces
travaux, est surtout de montrer comment I’analyse
chimique peut intervenir dans la problématique
archéologique d’un site.

I. Choix des tessons.

D’une maniére générale et dans la mesure du
possible nous effectuons ce choix a partir de critéres
typologiques et, a I'intérieur de chaque type de vase,
sur I'aspect de la pate. Ce premier travail a été d’au-
tant plus facile & réaliser que I’étude typologique de
la céramique d’Argentan était déja publiée (1) et que
les tessons étaient parfaitement classés (2). La gran-

(1) M. LEENHARDT, La céramique d’Argentan, Annales
de Normandie, 1967, n® 4, pp. 383-406, fig. 15.

(2) La participation de M"® Leenhardt & cette phase
de travail a grandement facilité nos recherches.

de homogénéité des pates céramiques, blanchitres et
fines, simplifiait encore notre choix. Cependant des
travaux d’analyse effectués simultanément sur la cé-
ramique médiévale recueillie a Caen (citerne de
I’échiquier et abbaye Saint-Etienne) nous ont amenés
a observer plus attentivement toute la céramique
d’Argentan (3). Trente nouveaux tessons assez faci-
lement repérables grice a l’aspect grossier de leur
dégraissant, furent ainsi mis de coté. Il se trouvait
qu'aucun des vases d’Argentan reconstitués ne pré-
sentait ce type de pite. Ces trente tessons constituent
le groupe B des céramiques analysées. Les différents
types de vases analysés et leur nombre sont donnés
ci-dessous.

1) 70 tessons & pate blanchétre et fine qui consti-
tuent le groupe A :

type I: 17 pichets dont 10 pichets glagurés,
6 pichets peints et un grand pichet sans dé-
cor ni glagure;
type II: 12 pots a bord rectangulaire;
type III: 10 pots a bord en bandeau;
type IV : 15 pots a col court et lévre sans
inflexion;
type V: 10 vases ouverts du type jatte.

(3) Nous ne donnons pas ici les raisons précises de
cette démarche qui n'entrent pas directement dans le cadre
de cette étude.

* Chargé de recherche au C.N.R.S. Laboratoire d’analyse du CRAM, Université de Caen, 14032 Caen Cedex.
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Six autres tessons isolés appartenant au groupe A
ont également été analysés.

2) 30 tessons a pdte blanchatre et a texture gros-
siére qui constituent le groupe B.

II. Résultats des analyses.

Les résultats sont exposés sur la figure I sous la
forme d’histogrammes dont la partie hachurée cor-
respond au groupe B. On remarque immédiatement
qu’il existe une certaine similitude dans la composi-
tion des deux groupes A et B. Cependant la compo-
sition moyenne en Fe,O; du groupe B apparait
légerement supérieure a celle du groupe A. Avant
d’approfondir cette comparaison nous analyserons
les résultats obtenus pour le groupe A seul.

GROUPE A :

Les histogrammes de ce groupe sont représentés
sur la figure II. Deux pics apparaissent alors nette-
ment sur lhistogramme de SiO. séparant ainsi le
groupe A en deux sous-ensembles Al et A2, En
hachurant sur la figure II les tessons appartenant au
sous-ensemble A2 on constate que les tessons les
plus riches en silice (SiO.) sont également les plus
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pauvres en tous les autres éléments. On peut alors
supposer que ces variations de composition sont dues
a une différence de proportion de dégraissant sili-
ceux. Al posséderait dans ce cas 4 a 5% de dé-
graissant de plus que A2. Pour vérifier au moins
qualitativement le bien fondé de cette hypothése
nous avons utilisé les deux méthodes suivantes :

La premiére consiste dans I'observation des gra-
phes de corrélation entre SiO, et chacun des autres
éléments et la seconde dans I’étude microscopique
des échantillons.

Les figures III a VIII représentent respectivement
les graphes de corrélation entre SiO, et Al,Os,
Fe,0,, TiO., MgO, Na,O, K-O. Nous avons élimi-
né de ces figures les valeurs les plus « aberrantes »
dont certaines feront 'objet d’une étude particuliére.
Nous n’avons pas représenté, en particulier, le gra-
phe Si0.-CaO; on sait par ailleurs que le calcium
n’est pas un ¢élément trés significatif (4). Si on
admet I'hypothése d’une simple différence de pro-
portion de dégraissant siliceux entre Al et A2, les
points représentatifs des tessons de ces deux sous-
ensembles doivent sensiblement se situer sur la mé-
me droite de corrélation négative. On constate que
les graphes des figures III & VIII accusent bien ce

(4) D. Durournier, Etude comparative de plusieurs
tessons d’'une méme poterie, Archéologie Médiévale, 1972,
t. I, pp. 305-323.
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caractére. Pour étre parfaitement rigoureux il aurait
fallu comparer les paramétres des droites de corré-
lation des deux groupes mais le nombre d’échantil-
lons analysés était trop faible eu égard a 1’étalement
de leur composition.

Bien que I'’étude microscopique sur lames minces
soit encore inachevée (5) il nous semble intéressant
d’en présenter les premiers résultats. Si le dégrais-
sant quartzeux du groupe le plus riche en silice
(groupe Al) présente la granulométrie la plus fine,
en revanche ses grains apparaissent plus nombreux
que dans A2, D’autre part la dispersion des diameé-
tres des grains de chaque dégraissant parait assez
réguliére; on peut donc supposer qu’il n’y a pas eu
de traitement destiné & faire varier la proportion
de dégraissant dans un cas comme dans l’autre.

On peut alors admettre que les deux sous-ensem-
bles Al et A2 correspondent 4 deux matiéres pre-
micres argileuses qui, bien que trés voisines, n’ont
pas été prélevées rigoureusement au méme endroit.
Nous reviendrons plus loin sur la signification de
ce résultat.

Nous avons ensuite recherché s’il existait des

(5) Ces travaux sont réalisés en collaboration avec
Christian Enouf, étudiant en maitrise de géologie. Ils font
partie d'un travail d’'ensemble qui sera publié au cours de
I'année 1979.
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corrélations entre ces deux matériaux argileux et
les diftérents types de vases. On observera pour
cela la figure IX ot il apparait que la majorité des
pots & bord en bandeau et des pots a bord rectan-
gulaire appartiennent au groupe Al. Peut-étre pou-
vons-nous, a la rigueur, ajouter que les pichets sont
mieux représentés dans le groupe A2, mais cela tient
peut-étre au fait que 5 pichets peints sur 6 se si-
tuent dans le groupe A2 alors que les pichets gla-
curés sont uniformément répartis entre les deux
sous-ensembles. Il nous semble difficile de pousser
les observations au-dela de ces constatations; il fau-
drait en effet a ce stade de I'étude procéder a un
plus grand nombre d’analyses de chaque type de
vase.

u

Il reste enfin & considérer les tessons dont les
proportions en certains éléments s’éloignent trés for-
tement de la moyenne (valeurs dites « aberrantes »).
Il s’agit en particulier, dans le groupe Al, des tes-
sons trés pauvres en MgO et des tessons anormale-
ment riches en K,O (6). Sur les six vases les plus
pauvres en MgO, cing sont des pots a col court mais
aucune explication n’a pu étre donnée a ce phéno-
mene. Par contre, les six vases les plus riches en
K.O, dont 1 pichet, 1 pot a bord rectangulaire,

(6) L'étude des quelques autres valeurs aberrantes n’a
abouti & aucune observation particuliére,

FeqO4 TiOg
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1 pot a col court et 3 pots & bord en bandeau, pro-
venaient tous de la sole du four. Comme ces propor-
tions en K,O correspondent sensiblement aux va-
leurs données par I'histogramme du groupe A2 nous
avons recherché s'il existait dans ce dernier des va-
ses provenant également de la sole. La réponse
étant négative il était intéressant de vérifier si tous
les vases recueillis & cet emplacement appartenaient
ou non au groupe Al. Pour cette raison douze autres
tessons provenant de la sole du four ont été analy-
sés. Les résultats sont exposés sur la figure X ou
nous n’avons considéré que I’histogramme le plus
révélateur, c’est-a-dire celui de SiO.. 1l est clair que
ces tessons appartiennent au groupe Al. Autre fait
remarquable, ces douze tessons, tout comme les six
vases précédents, sont trés riches en K.,O. Nous
avons pu observer a ce propos que tous les tessons
de la sole de la chambre de cuisson présentaient
une surface granuleuse et légérement vitrifiée. Cet
aspect correspond assez bien au dépdt et a Iattaque
des cendres du combustible au cours de la cuisson.
Bien que nous prenions toujours la précaution
d’éliminer toutes traces de ce type avant l'analyse,
ainsi d’ailleurs que les glagures et autres décors
peints, nous n’éliminons pas pour autant les résidus
de la diffusion des éléments fondants vers le cceur
de la pate, K,O par exemple.

Ainsi les 18 vases analysés provenant de la sole
du four appartiennent tous au groupe Al. Cet
échantillon représente plus de la moitié des vases
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recueillis sur la sole (7). Il est donc raisonnable
d’admettre que la derniére cuisson ayant eu lieu dans
ce four n’a concerné qu’un seul type de péate. En
outre la majorité des vases recueillis a cet endroit
sont des pots a bord en bandeau (23 sur un total de
33). On rapprochera ce fait d’un résultat précédent
qui situait la majorité des pots a bord en bandeau
dans le groupe Al.

GROUPE B:

Parmi les histogrammes de la figure I, seul celui
de Fe.O3; montrait une différence assez nette entre
les groupes A et B. Cette différence est parfaitement
confirmée par le graphe de corrélation SiO.-Fe.Oj
(figure XI). Le graphe de corrélation Si0.-K.O
(figure XII) a également été retenu pour illustrer
une différence dont I’histogramme ne rendait pas
compte. En résumé on peut dire qu'a proportion de

(7) Ce nombre ne tient compte que des lévres.
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silice égale le groupe B contient plus de fer et moins
de potassium que le groupe A.

L’observation de ces tessons en lame mince mon-
tre un dégraissant quartzeux assez grossier et une
forte diminution de la proportion des quartz fins qui
caractérisaient le fond des pates du type A. En outre
certains quartz de la pite B présentent a leur sur-
face comme une crolite d’oxyde de fer et le fond
argileux dénote la présence de ce méme oxyde ré-
parti beaucoup plus finement et uniformément que
dans la pate A. Enfin il ne semble pas que la nature
des minéraux argileux soit différente dans les deux
pates.

Etant donné le peu de différence des proportions
de SiO, des pédtes A et B, la nature quartzeuse du
dégraissant dans les deux cas et l'allure présentée
par ces pites au microscope, il est vraisemblable
qu'aucun traitement simple n’a pu faire passer une
pate de type A au type B ou I'inverse. On peut donc
conclure 2 une provenance différente du matériau
argileux B, méme si celle-ci reste, comme il est trés
probable, voisine de celle du matériau A.

Il apparait d’autre part que toutes les lévres des
vases appartenant au groupe B ont une forme iden-
tique. Cette forme qui s’inscrit a lintérieur d’un
carré n’a pas d’équivalent dans les vases du type A.
Il s’agit donc d’une production particuliére dont la
présence constitue déja une question. Cette impres-
sion est encore renforcée par le fait qu’aucun tesson
de ce type n’a été observé sur la sole du four et que
leur proportion par rapport a I'ensemble des vases
recueillis est trés faible (environ 3 %).

III. Discussion.

Trois types de pate ont donc été utilisés pour fa-
briquer les vases recueillis sur le site du four d’Ar-
gentan. Ces trois types de péte correspondent & trois
matiéres premiéres argileuses différentes bien que
trés voisines. Un seul de ces types, le type Al, est
représenté par les vases qui reposent sur la sole du
four et dont la majorité sont des pots a bord en
bandeau, Des corrélations plus ou moins prononcées
sont apparues entre les différents types de vases et
les types de péite. Les plus marquantes concernent
les pots a bord en bandeau et les pots a bord
« carré » respectivement liés aux pates Al et B.

Un certain nombre d’hypothéses peuvent alors
étre avancées :

a) le four découvert est unique; il y aurait donc
eu plusieurs phases dans son activité et la derniére
serait constituée par la cuisson de céramiques a pate
de type Al (pots a bord en bandeau surtout). La
production de la céramique de type A2 serait alors
antérieure a celle de type Al. Mais peut-on parler
d’antériorité si la sole du four était nettoyée aprés
chaque cuisson ?

b) le four découvert fait partie d’'un contexte
potier plus large. Deux cas peuvent alors €tre envi-
sagés: ou ce four était utilisé simultanément avec
d’autres ou bien il constitue un élément d’une chaine
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qui aurait vu se succéder plusieurs fours. Ces deux
cas ont pu également coexister...

Dans le premier cas on congoit que les remblais
du four puissent contenir une part des déchets de
cuisson d'un four voisin. Ce dernier four pouvait en

effet appartenir & un potier travaillant avec sa pro-
pre matiére premiére argileuse de type A2.

Dans le second cas et en admettant que le four
découvert n’ait pas été le dernier four en activité sur
le site, les vases du type A2 pourraient étre posté-
rieurs 4 ceux du type Al (si le-four est le dernier
de la chaine nous sommes a4 nouveau dans les condi-
tions chronologiques de I'hypothése « a »).

La présence du groupe B n’ajoute et ne retranche
rien a ce qui vient d’étre formulé.

On peut rejeter comme étant peu vraisemblable
I’hypothése qu’un potier ait utilisé indifféremment et
simultanément ces différents matériaux argileux. Cette
hypothése serait en effet en contradiction avec la
présence d’un seul de ces matériaux sur la sole du
four.

Nos seules données analytiques ne nous autorisent
pas a conclure. L’établissement d’une chronologie
relative des « différentes productions » Al, A2 et B
reste difficilement envisageable méme si 'on écarte
I’hypothése peu vraisemblable du four unique.

Aussi regrettera-t-on a la fois les conditions trés
difficiles de cette fouille de sauvetage et surtout le
fait qu’il ne pouvait pas étre question d’en accroitre
les limites (8).

a

IV. Remarques a propos de deux tessons parti-
culiers.

Parmi la bonne centaine de tessons analysés il en
est un dont les proportions sortent assez nettement
du cadre d’Argentan. C’est la raison pour laquelle
sa composition ne figure pas dans les résultats qui
précédent. Ce tesson appartient & un pichet glaguré
que lallure générale permet de rattacher a la pro-
duction d’Argentan mais que son décor imprimé a
la roulette rend original sur ce site.

En étudiant la composition de ce vase nous avons
découvert qu’il devait appartenir a l’'une des pro-
ductions caractérisant la céramique médiévale du
chéteau de Caen. Un regard rapide sur cette produc-
tion a néanmoins montré que ce type de décor y
était exceptionnel. La présence de ce vase sur les
lieux de production d’un four situé 2 Argentan pose
un probléme que nous n’avons pas résolu. Toutefois
les résultats d’analyse éviteront d’attribuer trop
hativement & la production d’Argentan des vases de
ce type.

L’autre tesson, contrairement au précédent, a une
composition tout a fait comparable a celle de la ma-
jorité des vases d’Argentan, c’est-a-dire a celle du

(8) M. pE BoUarp, Un four de potier médiéval a
Argentan, Annales de Normandie, 1967, n° 4, pp. 365-
376.
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groupe A. Il fait partie du lot de vases recueillis
sur la sole du four et sa composition, qui est bien
du type Al, rend également compte de I'enrichisse-
ment en K,O si caractéristique de ce lot. Sa particu-
larité¢ tient dans la superposition de deux types de
décors qui ne sont jamais associés sur un méme
vase dans le reste de la production. Il s’agit des
bandes peintes et de la glacure. Ce tesson est le seul
de son genre mais sa surface est suffisamment im-
portante pour que l’on puisse éliminer I’hypothése
des taches accidentelles. L’analyse aura peut-étre
permis d’éviter que l'on écarte trop hétivement du
reste de la production un type de décor dont on ne
posséde qu’un seul exemplaire.

Conclusion.

Dans un premier temps qui consistait 4 caractéri-
ser un lot de céramiques, ce travail a permi de
mettre en évidence des faits qui n’étaient pas discer-
nables par d’autres méthodes, & savoir :

— la séparation d’un groupe apparemment homo-
geéne (groupe A) en deux sous-ensembles Al et A2;

— la caractérisation du groupe (B) auquel il était
bien difficile de préter une attention particuliére tant
sa proportion était faible et sa présence peu visible
(tessons trés petits, impossibilité de reconstituer un
profil);

— le lien qui réunit ces trois ensembles, c’est-a-
dire la nature différente et en méme temps trés pro-
che des argiles qui en constituent les pétes;

— enfin la caractérisation de deux vases bien
particuliers.

Dans un second temps, la superposition de ces
données avec les données archéologiques et typolo-
giques permettait d’établir un certain nombre de
corrélations intéressantes entre la composition des
pétes, le type de vase et I'emplacement de certains
pots dans le four. Si leur interprétation n’a pas tou-
jours permi de conclure elle aura néanmoins sou-
levé un certain nombre de questions qui ont leur
place dans la problématique archéologique de ce
site.
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