PRODUCCIONES CERAMICAS EN LA MERTOLA ISLAMICA

Susana GOMEZ MARTINEZ

SUMMARY: Mértola used to play an important role in international commercial traffic as the last port on the River
Guadiana. Ceramics decorated in green and manganese, in “cuerda seca” and graffiti have arrived there. Stylistic, formal
analysis, supported by analyses of the pastes, allow us to suppose that various centres producing these ceramics existed. It is
very likely that, in the 12th century, Almeria was a centre that supplied “cuerda seca” ceramic and graffiti ceramics. Other
series of ceramic have a more doubtful origin. The green and manganese could have been produced in various places amongst

which Malaga or Mértola itself.

Introduccion

Mértola es un puerto del Sudoeste de la Peninsula Ibé-
rica estratégicamente situado en el limite de navegacion del
rio Guadiana. Desde época prerromana, llegaban a Mértola
por esta via barcos procedentes de diversos puntos del
Mediterréineo y, en su puerto, se intercambiaban productos
del trifico comercial internacional con los principales pro-
ductos de la region, especialmente el mineral de la Mina de
S3o Domingos, situada en la misma veta de piritas clipricas
de Riotinto, y los cereales de la rica region de Beja.

Una de las grandes cuestiones que se plantean es la de
qué mercancias llegarian al puerto de Mértola, y si existi-
rian otros productos de la regién que fuesen exportados. La
dificultad de encontrar documentos escritos o materiales
de este fenémeno comercial nos llevé a buscar en el ve-
stigio arqueolégico mds abundante, la cerdmica, indicado-
res de ese intercambio.

La zona de Mértola, por sus caracteristicas topogrificas y
geoldgicas, no es una zona especialmente agraciada para la
produccién de ceramica. De hecho, entre los vestigios proce-
dentes de excavaciones sélo encontramos un tnico instru-
mento relacionado con esta actividad artesanal, un atifle.
Esto llevé a pensar que el comercio fluvial seria la principal
fuente abastecedora de ajuar cerdmico. Una serie de andlisis
quimicos realizados en 1991 por Emlen Myers en la Univer-
sidad de Missouri apoyaban esta hipétesis. Se trataba de ana-
lisis de activacién de neutrones de 167 muestras de pastas de
cerdmicas de Mértola, Alcaria Longa y Castro da Cola. En su
informe, Myers distingue cinco grupos de cerdmicas, uno de
los cuales seria originario de Sevilla o Triana. Sin embargo,
no queda muy claro qué argumento lleva a determinar que la
procedencia de este grupo sea el drea sevillana y, por otro
lado, desconocemos qué caracteristicas técnicas o decorati-
vas corresponden a este grupo. Teniendo en cuenta la diversi-
dad de los vestigios cerdmicos encontrados en Mértola, estos
resultados nos resultan insuficientes.

Para abordar la cuestién, por un lado intentamos deter-
minar conjuntos de cerdmicas que se pudiesen considerar
como semejantes a partir de criterios técnicos y decorati-

vos, susceptibles de proceder de talleres exteriores. Parti-
mos del apriorismo, generalmente aceptado, de que los pro-
ductos provenientes del exterior serian aquellos de mayor
riqueza decorativa y los de menor frecuencia en el yaci-
miento. Por contra, los objetos de mayor uso serfan produ-
cidos en zonas préximas al lugar de consumo. Determi-
namos asi un conjunto de grupos en funcién de su técnica
de fabricaci6n y sus rasgos decorativos tanto técnicos como
estilisticos.

Por otro lado, realizamos un conjunto de andlisis petro-
gréficos de laminas delgadas que pudiesen contrastar las
apreciaciones realizadas con los criterios anteriores. Los
andlisis fueron realizados por el Doctor Alfredo Aparicio,
gedlogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Ma-
drid, que disponia ya de experiencia en este ambito y habia
realizado andlisis de cerdmicas de este perfiodo cronolé-
gico, y que por tanto estaba habituado a los interrogantes
que estos materiales colocan (Zozaya 1995).

No obstante, es necesario ser precavido con los resulta-
dos procedentes de estos anilisis petrograficos. Estos no
facilitan datos definitivos, ya que en primer lugar, el nime-
ro de andlisis ha sido bastante reducido y, en segundo lu-
gar, tinicamente cuando existe un elemento raro se puede
tener certeza de la procedencia de las pastas.

Hechas estas advertencias, analizaremos a continuacién
algunos de los grupos mds relevantes definidos en el material
de Mértola y que nos facilitan un conjunto de datos nuevos,
aunque también nuevos interrogantes, que pueden avivar la
cuestién de la procedencia de algunas series de cerdmicas
bastante extendidas por el Mediterrdneo Occidental.

Las series ceramicas

Uno de los conjuntos definidos a partir de criterios
técnicos, morfoldgicos y estilisticos tiene como ejemplo pa-
radigmético una conocida pieza de Mértola (n° de inven-
tario CR/VM/0001; Fig. 2.1; Torres 1987) que tanto por su
forma como por su técnica y por su estilo decorativo se ha
asociado a otras piezas encontradas en diversos puntos del
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Mediterrdneo (Fig. 1): Denia (Gisbert 1992), Mallorca (Ros-
sell6 1985), Pisa (Berti 1981) y Qairawan (Daulatli 1979).
La serie la componen, en su mayor parte, ataifores de cuer-
po hemisférico con labio formando una pequeia ala hori-
zontal y con anillo solero vertical bastante alto. Todos ellos
estdn decorados en verde y morado con motivos decora-
tivos dibujados con trazos finos que frecuentemente for-
man reticulas. Salvo en las piezas tunecinas, el labio se de-
cora con semicirculos consecutivos ejecutados con man-
ganeso y rellenos de cobre.

Durante muchos anos se habia considerado que el ori-
gen de esta serie de piezas estaria en el drea tunecina ya que
es en esta zona donde se ha encontrado el mayor niimero de
piezas decoradas con este trazo caracteristico (Gémez 1994a,
Rossellé 1985). Sin embargo, Graziella Berti ya advirtié
de que el anilisis de la pasta del ejemplar conservado en
Pisa revelaba la imposibilidad de que la pieza procediera
de la mencionada regién del Norte de Africa (Berti 1997).
Esta comunicacion nos incité a realizar andlisis de pastas
de otros ejemplares pertenecientes a la misma serie. En
esta tarea contamos con la inestimable y generosa cola-
boracién de Guillermo Rossell6 que nos facilité una muestra
perteneciente a la pieza mallorquina.

Los andlisis de esta muestra y de un fragmento proce-
dente de Mértola (CR/VM/0632; Fig. 2.2) no levantan nin-
guna duda a Alfredo Aparicio, que coincide con Berti en
que el origen no estaria en el drea tunecina. Los elementos
geoldgicos detectados en las muestras podrian correspon-
der a varios puntos del Sur de la Peninsula Ibérica, entre los
que se encontrarian tanto Mdlaga, tal y como apuntaba Gra-
ziella Berti, como Mértola, donde fue encontrada nuestra
muestra.

No obstante, una dificultad se afade a la cuestién. Las
muestras de Mallorca y de Mértola son semejantes, pero no
se aprecia una coincidencia exacta. Este dato no ha de te-
nerse como taxativo porque el niimero de andlisis contra-
stados es muy reducido y esta diferencia puede ser fruto
del azar. No obstante, es preciso barajar la posibilidad de
que la unidad estética y formal de la serie no se corre-
sponda con la fabricacién de las piezas en un dnico centro
productor. Una hipétesis de trabajo que podriamos barajar
seria la de la transferencia de alfareros entre centros pro-
ductores que “exportarian” técnicas y estilos.

Otra via de aproximacién al problema del origen de estas
piezas nos llevé a contrastar los andlisis de estas pastas con
los de otras piezas decoradas en verde y morado.

En ocasiones anteriores nos habfamos interesado por
este tipo de cerdmica (Gomez 1994a; 1994b) concluyendo
que el lote de cerdmica de verde y morado encontrado en
Meértola era un conjunto heterogéneo en sus caractéristicas
técnicas, morfoldgicas y estilisticas, asi como en su crono-
logia.

Fueron analizados fragmentos de verde y morado pro-
cedentes de Mértola, Cacela Velha, en el Occidente del Al-

654

Fig. I. 1. Mértola, 2. Denia, 3. Mallorca, 4. Pisa, 5. Qayrawan, 6. Ca-
cela Velha, 7. Mdlaga, 8. Marbella, 9. Almeria.

garve, Mallorca, Malaga y Marbella (Fig. 1); estos tltimos
amablemente cedidos por Manuel Acién. Resumiendo los
resultados de estos andlisis concluimos que no existen dos
muestras exactamente con las mismas caracteristicas pe-
trolégicas que permitan afirmar tajantemente una proce-
dencia comiin, aunque las muestras de Mértola, Milaga y
Cacela Velha guardan algunas semejanzas. Esta conclu-
sién coincide con lo que varios autores han venido afir-
mando al respecto de las producciones de verde y morado
que estarian diseminadas por todo el territorio de al-An-
dalus por un elevado niimero de centros productores regio-
nales. En este caso, los andlisis de pastas confirman las
hipétesis surgidas tanto a partir del andlisis estilistico (ver,
por ejemplo, Retuerce 1986), como a partir de andlisis de
pastas (ver, por ejemplo, Bazzana 1986).

Otro de los conjuntos cerdmicos sobre los que centra-
mos nuestra atencion es el lote de piezas decoradas en cuer-
da seca, tanto total como parcial. El lote de cuerda seca to-
tal de Mértola destaca por el elevado nimero de piezas con-
servadas y por su diversidad decorativa (Torres 1986a).

Durante algin tiempo nos inclinamos a pensar que pu-
diera ser originario de Mdlaga, donde también fue encon-
trado un importante conjunto decorado con esta técnica que
presentaba bastantes paralelos en los motivos decorativos
con las piezas de Mértola (Puertas 1989). Procedimos al
anilisis de muestras de piezas de Mértola (en concreto un
fragmento de la pieza CR/CS/0035, Fig. 2.3; y un fragmento
de la pieza CR/CS(P)/0001. Fig. 2.4) y de Mailaga, facilitadas
igualmente por Manuel Acién. Segtin Aparicio la muestra de
cuerda seca total procedente de Mdlaga y las muestras de
cuerda seca total y cuerda seca parcial procedentes de
Meértola, proceden del mismo nivel litol6gico explotado.
Sigue siendo indefinido el lugar de procedencia, ya que los
minerales presentes en las cerdmicas no son determinativos y
pueden ser encontrados tanto en Mértola como en Mdlaga.

Posteriormente, fueron encontrados en Almeria hornos
cerdmicos que contenian piezas decoradas en cuerda seca
total con formas y motivos idénticos a los que encontramos
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Fig. 2. Cerdmica decorada en verde vy morado (1 'y 2) v en cuerda seca (3-6) de Mértola de los siglos XI-XI1.

en Mértola (Flores 1999). En concreto, se recogieron en Al-
meria una forma de redoma idéntica a las piezas CR/CS/0022
(Fig. 2.6) y CR/CS/0207 (Fig. 2.5) de Mértola, y formas de
ataifor semejantes a la pieza CR/CS/0006 (Fig. 3.3). Por lo
que a los motivos se refiere, encontramos el epigrafe bara-
ka encerrado en cartelas circulares semejante al de la pieza
de Mértola CR/CS/0012 (Fig. 3.1), una representacién de
ave similar a la pieza CR/CS/0003 (Fig. 3.2) y un motivo
de cordén formado por hojas acorazonadas encadenadas
como el de la pieza CR/CS/0207. También en cuerda seca
parcial encontramos paralelos muy préximos tanto en
forma como en motivos decorativos. Un ejemplo es la pie-
za de Mértola CR/CS(P)/0010. Otra caracteristica técnica
coincidente en el material de Mértola y el de Almeria: en
ambos casos la ejecucion técnica es algo deficiente y los
Oxidos sobrepasan la cuerda de manganeso que debe se-
pararlos (Flores 1999: 214). Desafortunadamente, no he-
mos tenido oportunidad de analizar muestras procedentes
de Almeria que nos pudiesen confirmar la procedencia de
esta serie.

En los hornos almerienses una de las producciones més
destacadas era la de ceramica esgrafiada. En Mértola po-
seemos un reducido nimero de fragmentos decorados con
esta técnica (Torres 1991) que podemos considerar como
casos muy raros, probablemente procedentes del comercio

exterior. El andlisis de laminas delgadas de uno de estos
fragmentos revel6 que su composicién y textura eran idén-
ticas a las de la muestra de cuerda seca total de Mértola.
Esta asociacién de cuerda seca total y esgrafiado coincide
con la que se verifica en el caso de Almeria, apoyando la
hipétesis de una procedencia almeriense para las series de
esgrafiado y de cuerda seca.

No obstante, pensamos que Almeria pudo no ser el Gni-
co centro abastecedor de cerdmica esgrafiada para Mérto-
la. En Almeria no se documenta la técnica decorativa que
combina el esgrafiado “cldsico” con “verdugones™ de vi-
driado verde y que encontramos en Mértola (CR/CF/0014;
Fig. 3.4). Los paralelos mds préximos de este tipo de de-
coracion los encontramos en otra ciudad portuaria, Ceuta
(Fernandez 1988: 50-51 y 154).

Otro conjunto de andlisis de cerdmicas se realizaron
sobre piezas de época almohade procedentes de Mértola y
de Cacela Velha. En concreto, se trataba de dos fragmentos
de jarrita decorada con vidriado verde y dos fragmentos de
tinaja estampillada. El informe del gedlogo revel6 que
pueden proceder del mismo nivel arcilloso el fragmento de
jarrita de Mértola y los dos de tinaja estampillada (tanto el
de Mértola como el de Cacela).

Estos resultados, unidos a los de las muestras de cuerda
seca total, parcial y esgrafiado podrian estar indicando una
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Fig. 3. Cerdmica decorada en cuerda seca (1-3), en esgrafiado (4) y con reflejo metdlico (5-7) de Mértola de los siglos X11-X111.

concentracion, a partir del siglo XII, de determinadas pro-
ducciones de especial relevancia en determinados talleres
con grandes posibilidades de exportar sus productos a otros
puntos. Un fenémeno semejante ha sido constatado en re-
lacién a la produccién de tinajas estampilladas de Quesada
(Rossellé 1998).

No obstante, un dato resta fiabilidad a los andlisis ante-
riormente referidos. Alfredo Aparicio considera procedentes
de ese mismo nivel arcilloso un fragmento de ataifor vidria-
do en melado y manganeso encontrado en Mértola y dos
muestras decoradas en blanco y manganeso, una de Mértola
y otra de Mallorca (Rossell6 1978: 107-108, fig. 52) con
cronologia anterior a las piezas estampilladas y cubiertas con
vidriado verde. Si tenemos en cuenta que los materiales
vidriados en melado o blanco con decoracién en manganeso
son bastante vulgares y que se producen con frecuencia en
talleres locales, la coincidencia de todas estas series en un
mismo centro productor durante un periodo cronolégico que
podria abarcar tres siglos parece poco probable.

Por tltimo nos referiremos a la cerdmica decorada con
reflejo metilico. El conjunto de Mértola es relativamente
numeroso y heterogéneo (Gémez 1997). Destacaremos tini-
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camente un conjunto de jarritas de cuerpo fabricado me-
diante molde. Una pieza de este tipo se conserva en el Insti-
tuto Valencia de Don Juan procedente de Cérdoba (Mar-
tinez 1975). En Mértola hemos encontrado por lo menos
tres piezas idénticas (CR/DR/0001, Fig. 3.5; CR/DR/0002
Fig. 3.6; CR/DR/0023, Fig. 3.7), fabricadas con el mismo
molde, posiblemente el mismo de la pieza del Instituto Va-
lencia de Don Juan, Una de ellas presenta la particularidad
de presentar el vidriado pasado de coccién y con abundan-
tes burbujas. Contrariando lo que publicamos en su mo-
mento, no seria légico que hubiesen sido importadas varias
piezas de un mismo molde, especialmente cuando una de
ellas presenta defecto de coccion. También los andlisis que
Juan Zozaya presentd en este mismo congreso apuntan a
que se trate de una produccién local. Encontramos, pues,
un caso en el que Mértola no seria el receptor sino un po-
sible emisor de este tipo de productos.

CONCLUSIONES

Meértola ha sido desde la antigiiedad un puerto del Me-
diterrineo conectado por el rio Guadiana a la costa y a las
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rutas maritimas. Esas rutas pueden ser rastreadas a través
de determinadas producciones presentes en las escalas de
€sa ruta.

El principal problema deriva del reconocimiento de
esas producciones cuando los factores técnicos y estilisti-
cos no son todo lo fiables que deseariamos y los anélisis
petrogrificos no dan una completa seguridad.

No obstante, y pese a las dificultades sefaladas, pode-
mos concluir que Mértola formaba parte de algunas de las
principales rutas maritimas.

El andlisis estilistico, apoyado por algunos de los andli-
sis de pastas, nos incita a plantear una hipétesis de trabajo
sobre la que desarrollar nuevas investigaciones. En esta
hipétesis, las producciones de época califal y taifa estarian
muy dispersas incluso para las series decoradas como el
verde y morado, tal y como muchos autores ya han sefia-
lado y confirman los resultados de los andlisis de pastas.

A partir de inicios del siglo XII, este fenémeno podria
comenzar a cambiar. Determinados talleres se especializa-
rian en la produccién de cerdmicas ricamente decoradas
que serian objeto de trifico maritimo. En este sentido, Al-
merfa contaria con unas condiciones excepcionales. Es
ampliamente conocida la importancia comercial que de-
tentaba en el siglo XII (ver, por ejemplo, Constable 1997).
De este modo, la coleccién de cuerda seca de Mértola
responderia a ese comercio. Estas piezas, que no presentan
sefiales de uso destacables, podrian no haber tenido Mérto-
la como destino final, sino que la villa seria una plataforma
giratoria que enlazaria el comercio maritimo mediterrianeo
con el comercio terrestre del interior del Alentejo, sobre
todo con los otros centros consumidores de la regién: Beja
y, posiblemente, Evora.

Un fenémeno semejante no se daria con la fragil cerd-
mica esgrafiada, que no resistiria los recorridos terrestres a
lomos de mula.

Pero Mértola no seria un simple importador de objetos de
lujo a cambio de mineral y cereales. Probablemente también
pudo producir manufacturas de calidad que intercambiaria
con otros puntos del Mediterrdneo. Sabemos que existia en
la Alcdgova do Castelo de Mértola un taller de orfebreria
(Silva 1992). La enorme cantidad de utensilios destinados a
la artesania textil nos hacen sospechar una importante pro-
duccién de este tipo de manufacturas (Torres 1986b, Macias
1996). También es posible que se diera la produccién de
ceramicas de lujo como la loza dorada.

En cualquier caso, somos conscientes de que esta hipo-
tesis de interpretacion asienta sobre datos parciales y poco
conclusivos. Serd necesario realizar nuevos estudios que
puedan corroborarla.

Inventario sumario de las piezas mencionadas en el texto:

CR/CS(P)/0001: Jarra. Pasta porosa blanca en el exterior
y rosada en el interior de la pared, con elementos no plé-
sticos de esquisto y caliza de tamafo medio. Decoracién en

el exterior de cuerda seca parcial. @ boca: 320 mm., @ base:
134 mm., anchura: 320 mm., altura: 348 mm. Procedencia:
Aledgova do Castelo de Mértola, Criptoportico. Siglo XII
(Fig. 2.4).

CR/CS(P)/0010: Jarrita. Pasta porosa color crema en el
exterior y rosada en el interior de la pared con elementos
no pldsticos de esquisto de pequefio tamaifio. Decoracién
de cuerda seca parcial en el exterior. @ boca: 87 mm., an-
chura: 148 mm. Procedencia: Alcdgova do Castelo de Mér-
tola, Criptopértico. Siglo XII.

CR/CS/0003: Redoma. Pasta poco compacta de color cre-
ma con elementos no pldsticos de esquisto de tamaifio me-
dio. Decoracion de cuerda seca total en el exterior. Vi-
driado transhicido en el interior. @ base: 80 mm. Proceden-
cia: Alcdgova do Castelo de Mértola, Criptopértico. Siglo
XII (Fig. 3.2).

CR/CS/0006: Ataifor. Pasta poco compacta de color cre-
ma en el exterior y anaranjada en el interior de la pared con
elementos no pldsticos de esquisto de tamafio medio. De-
coracién de cuerda seca total en el interior. Vidriado mono-
cromo melado en el exterior. @ boca: 260 mm.; @ base:
100 mm.; altura 90 mm. Procedencia: Alcdgova do Castelo
de Mértola, Criptopértico. Siglo XII (Fig. 3.3).
CR/CS/0012: Ataifor. Pasta poco compacta de color crema
en el exterior y anaranjada en el interior de la pared con
elementos no plasticos de esquisto y caliza de tamafio me-
dio. Decoraci6n de cuerda seca total en el exterior. Vidriado
monocromo melado verdoso en el interior. @ boca: 210
mm.; @ base: 85 mm.; altura 77 mm. Procedencia: Alcdgova
do Castelo de Mértola, Criptopértico. Siglo XII (Fig. 3.1).
CR/CS/0022: Redoma. Pasta poco compacta de color cre-
ma con elementos no plasticos de esquisto de tamafio me-
dio. Decoracién de cuerda seca total en el exterior. Vidria-
do monocromo melado verdoso en el interior. @ base: 68
mm.; anchura 135 mm. Procedencia: Alcdgova do Castelo
de Mértola, Criptopértico. Siglo XII (Fig. 2.6).
CR/CS/0035: Ataifor. Pasta poco compacta de color cre-
ma en el exterior y anaranjada en el interior de la pared, con
elementos no pldsticos de esquisto y caliza de tamafio me-
dio. Decoracion de cuerda seca total en el interior. Vidriado
monocromo melado en el exterior. @ boca: 250 mm.; @
base: 103 mm.; altura 80 mm. Procedencia: Alcdgova do
Castelo de Mértola, Criptopértico. Siglo XII (Fig. 2.3).
CR/CS/0207: Redoma. Pasta poco compacta de color cre-
ma con elementos no pldsticos de esquisto y caliza de ta-
mafio medio. Decoracién en el exterior de cuerda seca to-
tal. Vidriado monocromo melado en el interior. Altura 80
mm.; anchura: 70 cm. Procedencia: Aledgova do Castelo de
Meértola, Criptopértico. Siglo XII (Fig. 2.5).
CR/DR/0001: Jarra. Pasta semicompacta de color rojizo
con elementos no pldsticos de esquisto, caliza, mica y silice
de tamafo medio. Decoracion del exterior en relieve eje-
cutada a molde y cubierta con vidriado estannifero y refle-
jo metdlico. Vidriado monocromo melado en el interior. @
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base: 150 mm.; anchura 210 mm. Procedencia: Alcdgcova
do Castelo de Mértola, contexto 151 (barrio almohade).
Segunda mitad del siglo XII inicios del siglo XIII (Fig. 3.5).
CR/DR/0002: Jarra idéntica a la anterior. Pasta semicom-
pacta de color rojizo con elementos no plésticos de esquisto,
caliza, mica y silice de tamafio medio. Decoraci6n del ex-
terior en relieve ejecutada a molde y cubierta con vidriado
estannifero y reflejo metélico. Vidriado monocromo melado
en el interior. @ boca: 155 mm.; anchura 210 mm. Proceden-
cia: Aledgova do Castelo de Mértola, Criptoportico. Segunda
mitad del siglo XII inicios del siglo XIII (Fig. 3.6).
CR/DR/0023: Jarra idéntica a las anteriores. Pasta semi-
compacta de color rojizo, con elementos no pldsticos de
esquisto, caliza, mica y silice de tamafio medio. Decoracién
del exterior en relieve ejecutada a molde y cubierta con
vidriado muy alterado por defecto de coccién. Vidriado
monocromo melado en el interior. Procedencia: Alcdgova
do Castelo de Mértola. Segunda mitad del siglo XII inicios
del siglo XIII (Fig. 3.7).

CR/EF/0014: Jarrita. Pasta porosa de color crema con ele-
mentos no pldsticos de esquisto y caliza de pequeno tama-
0. Decoracién esgrafitada sobre pintura negra y *“verdu-
gones” de vidriado verde en el exterior. Procedencia: Bar-
rio almohade de la Alcdgova do Castelo de Mértola. Inicios
del siglo XIII (Fig. 3.4).

CR/VM/0001: Ataifor. Pasta poco compacta de color cre-
ma con elementos no plésticos de esquisto y cuarzo de ta-
maiio medio. Decoracién en blanco, verde, amarillo y mo-
rado en el interior. Vidriado blanco translicido en el exte-
rior. @ boca: 390 mm.; @ base: 136 mm.; altura 130 mm.
Procedencia: Alcdgova do Castelo de Mértola, Criptoporti-
co. Siglo XI (Fig. 2.1).

CR/VM/0632: Ataifor. Pasta poco compacta de color cre-
ma con elementos no pldsticos de esquisto, caliza y cha-
mota de tamafio medio. Decoraci6n en blanco, verde y mo-
rado en el interior. Vidriado blanco translicido en el exte-
rior. Procedencia: Encosta do Castelo de Mértola. Siglo X1
(Fig. 2.2).
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